
■令和５年度　動荷重検査（計量精度）
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■細骨材①
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■混和材

許容範囲±2％

個 数 = 167
最 大 値 = 1.4
最 小 値 = -0.7
平 均 値 = -0.02
標準偏差 = 0.35

個 数 = 167
最 大 値 = 0.7
最 小 値 = -0.9
平 均 値 = -0.08
標準偏差 = 0.24

個 数 = 8
最 大 値 =  1.2
最 小 値 = 0.1
平 均 値 = 0.55
標準偏差 = 0.34

個 数 = 167
最 大 値 = 2.2
最 小 値 = -2.7
平 均 値 = -0.14
標準偏差 = 0.72

個 数 = 123
最 大 値 = 1.7
最 小 値 = -2.4
平 均 値 = -0.09
標準偏差 = 0.60

個 数 = 33
最 大 値 = 1.5
最 小 値 = -2.0
平 均 値 = -0.15
標準偏差 = 0.76
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■混和剤①
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■混和剤②
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■粗骨材③

許容範囲±3％

個 数 = 167
最 大 値 = 1.7
最 小 値 = -2.2
平 均 値 =  0.09
標準偏差 =  0.76

個 数 = 127
最 大 値 = 2.9
最 小 値 = -1.8
平 均 値 = -0.03
標準偏差 = 0.61

個 数 = 21
最 大 値 = 0.5
最 小 値 = -1.8
平 均 値 = -0.44
標準偏差 = 0.55

個 数 = 167
最 大 値 = 2.1
最 小 値 = -1.9
平 均 値 = 0.04
標準偏差 = 0.64

個 数 = 151
最 大 値 = 2.2
最 小 値 = -2.1
平 均 値 = 0.06
標準偏差 = 0.80


